Freigabe fiir universellen Einsatz in den Blechpresswerken der Automobilindustrie

Universal-Schmierstoff

von Utrike Daun Der VDA-Arbeitskreis Umformschmierstoffe hat dem Umformschmierstoff

Oest Platinol B 804/ 3 COW-1 die Freigabe erteilt. Die ma3geschneiderte Neuentwicklung darf
damit in den Blechpresswerken der OEMs und in Zulieferpresswerken uneingeschrankt
eingesetzt werden und erlaubt kiinftig eine Teilefertigung ohne l&stige Olwechsel.

Z entrale Aufgabe der Medien fiir Umformpro-
zesse ist die Gewdhrleistung optimaler Um-
formungsperformance, das heifst langer Werk-
zeugstandzeiten, guter Oberflaichenqualitdt und
exakter Maf$haltigkeit. Je nach Produktionsum-
feld miissen moderne Umformschmierstoffe
dabei unterschiedlichen Anforderungen - bei-
spielsweise in punkto Schmierung, Ablaufhem-
mung, Verhalten beim Kleben von Blechteilen,
Korrosionsschutz oder auch Entfernbarkeit - ge-
niigen, um jeweils stabile und kostenoptimierte
Prozesse zu ermdoglichen.

So ist die Automobilindustrie fiir die Produkti-
on von Fahrzeugteilen auf speziell formulierte
Schmierstoffe angewiesen, um das Potenzial mo-
derner Werkstoffe voll erschliefien zu konnen.
Mit der Konzeption und Entwicklung eines Spot-
schmierstoffes zum Einsatz in Blechpresswerken
hat sich Oest dieser Aufgabe angenommen. Im
hauseigenen Labor entstand ein wasserunlosli-
ches Spriih- und Rollbe6lungsmedium, das bei

Raumtemperatur und bei thermischer Beaufschlagung bis maximal
45° C an Pressenstrafien, Einzel- und Transferpressen vor und wéahrend
des Umformprozesses genutzt werden kann. Das Produkt ist bei Lage-
rung sowie im Prozess homogen und hélt im Einsatz die Spriihdiisen
funktionsfdhig.

Aufwandiger Freigabeprozess mit vielen Tests und Versuchen

»Solch eine Neuentwicklung basiert immer auf kontinuierlicher Grund-
lagenforschung und Erfahrungen aus dem Praxiseinsatz beim Kunden.
Die Herausforderung liegt jedoch in den umfangreichen und extrem
zeitaufwendigen Laborversuchen und Praxistests, die bereits im frithen
Projektstadium den kundenspezifischen Freigaberoutinen entsprechen
miissen,” erldutert Fritz-Otto Sinn, Produktmanager Umformschmierstoffe
im Hause Oest.

Die Freigabe eines neuen Umformschmierstoffesnach VDA erfordert meh-
rere, aufeinander aufbauende Schritte. Bereits im Entwicklungsstadium
muss der Schmierstoffhersteller selbst sein Produkt aufwéndig aufdie im
Lastenheft enthaltenen Anforderungen priifen, um den VDA-Status 1 zu
erreichen. Der Laborfreigabe durch einen namhaften Automobilhersteller
(Status 2) folgten im Rahmen der Zusammenarbeit Praxisversuche im

Mit dem neuen Umformschmierstoff hat Oest im Praxiseinsatz bewiesen, dass sich auch schwierigste Umformprozesse bei den Werkstoffen

DC, DX, Trip-Stdhlen und Aluminium mit optimalen Ergebnissen realisieren lassen.
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Presswerk, um die Leistungsfdhigkeit des Schmierstoffs entsprechend
Lastenheft nachzuweisen. Dem positiv absolvierten Betriebsversuch folg-
ten dann Grofiversuch und Serieneinsatz (Status 3 und 4).

Bei einem grofien Automobilhersteller schon im Einsatz

Auch wenn der neue Oest Umformschmierstoff seit dem erfolgreich ab-
solvierten Testlauf bei einem der grofSen Automobilhersteller in allen
seinen Presswerken im Einsatz ist - die universelle Freigabe fiir den Be-
reich Automotive war damit nicht verbunden. Dazu miissen alle im VDA
vertretenen Automobilhersteller in internen Laborpriifungen sowie Pra-
xisversuchen den Schmierstoff positiv beurteilen. Schliefilich setzt jeder
OEM in seiner Fertigung unterschiedliche Materialien ein und nutzt ein
individuelles Handling. Wieder folgten also zeitaufwéndige Tests, wobei
die Herausforderung vor allem in den sich stdndig dndernden Anfor-
derungen der Metallklebstoffe, Lackmaterialien, Blechwerkstoffe sowie
Werkstoffbeschichtungen an die Vertréglichkeit mit dem Schmierstofflag.
Sdamtliche Versuche in den

Das jahrelange Entwicklungs- und Produktfrei-
gabeprozedere fiir das Spot Lubricant Oest Pla-
tinol B 804/ 3 COW-1 wurde im April 2013 durch
die VDA-Status 4 Freigabe nach den Priifrichtlini-
en VDA 230/213 des VDA-Arbeitskreises Umform-
schmierstoffe abgeschlossen. Diese bestétigt, dass
Oest mit seinem Umformschmierstoff die hohen
Anforderungen der Blechumformungim Automo-
bilbereich optimal erfiillt und dem Stand moderns-
ter Technik entspricht. Allerdings ist diese Aner-
kennung kein Selbstzweck, wie Produktmanager
Fritz-Otto Sinn betont: ,Unseren Kunden eréffnen
sich mit dieser Neuentwicklung fiir die Blechum-
formung im Karosseriebau erhebliche Potenzia-
le zur nachhaltigen Prozessoptimierung.” |

www.oestgroup.com | Halle 4, Stand 4202

Presswerken hatten ein
Ergebnis: Oest Platinol
B 804/ 3 COW-1 ist ohne
Prozesseinschrinkungen
entfern-, verkleb- und la-
ckierbar. Alle OEMs - Audi,
BMW, Ford, Mercedes-Benz,
Mercedes-Benz Nutzfahrzeu-
ge, Opel, Porsche, Skoda-Auto
und Volkswagen - konnten
ihre Einzelfreigabe erteilen.
Im Serieneinsatz zeichnete
sich Oest Platinol B 804/ 3
COW-1 sowohl durch signi-
fikante Verminderung der
Ausschussraten, bestmogli-
che Applikationsfihigkeit als
auch verminderten Schmier-
stoffverbrauch aus.

Lamallentsile aul Feinboot Systamen
wirtschaftich hergesiak

Optimale Ergebnisse

Die Automobilproduktion
ist heute geprédgt von immer
komplexeren Bauteilen im
Bereich des Ziehspaltes, ei-
ner immer enger werdenden
Toleranzmasse und hohen
Oberflachenanforderungen
insbesondere im Bereich Au-
enhautfertigung. Produkt-
manager Fritz-Otto Sinn zieht
ein Resiimee: ,Mit unserem
neuen Umformschmierstoff
haben wir im Praxiseinsatz
bewiesen, dass sich trotz

) Fainies] Taolmolog s AR
dieser anspruchsvollen Be-
dingungen auch schwierigs- m;ﬂ:}:‘:—?m
te Umformprozesse bei den Tulafaz +4H 17 97 5T K1
Werkstoffen DC, DX, Trip- Felaical Bainiral rern
Stdhlen und Aluminium mit -

optimalen Ergebnissen reali-
sieren lassen.
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