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B Oest Umformschmierstoff fiir den universellen Einsatz in Blechpresswerken der Automobilindustrie freigegeben

Optimale Umformergebnisse mit neuem
Umformschmierstoff

Der Umformschmierstoff
Oest Platinol B 804/ 3 COW-
1 hat vom VDA-Arbeitskreis
Umformschmierstoffe die
Freigabe ,,Status 4 nach

den Priifrichtlinien VDA
230/213“ erhalten. Die
Neuentwicklung entspricht
somit dem komplexen
Anforderungsprofil der
OEMs in der Kraft- und
Nutzfahrzeugbranche und
darf in ihren Blechpresswer-
ken sowie in Zulieferpress-
werken uneingeschriankt
eingesetzt werden.

ei der Fertigung von
Pressteilen fiir die Fahr-

zeugauBenhaut und von
technischen Formteilen aus
Werkstoffen wie den Tiefzieh-
stahlen DC, DX, hochfesten
Stahlen und Aluminiumwerk-
stoffen tréagt der neue Hochleis-
tungsschmierstoff zur Steige-
rung der Wirtschaftlichkeit bei.
AuBerdem ermoglicht die uni-
verselle Freigabe des Mediums
fiir alle Presswerke die Teilefer-
tigung ohne lastige Olwechsel
an der ProzessstraBe.

Das jahrelange Entwick-
lungs- und Produktfreigabepro-
zedere fiir das Spot Lubricant
Oest Platinol B 804/ 3 COW-1
wurde im April 2013 durch
die VDA-Status 4 Freigabe des
VDA-Arbeitskreises Umform-
schmierstoffe  abgeschlossen.
Diese bestitigt, dass Oest mit
seinem  Umformschmierstoff
die hohen Anforderungen der
Blechumformung im Automo-
bilbereich optimal erfillt und
dem Stand modernster Technik
entspricht. Allerdings ist die-

Die Automobilproduktion ist heute geprigt von immer komplexeren
Bauteilen und hohen Oberflichenanforderungen insbesondere im

Bereich AufSenhautfertigung

se Anerkennung kein Selbst-
zweck, wie Oest-Produktma-
nager Fritz-Otto Sinn betont:
,Unseren Kunden eroffnen sich
mit dieser Neuentwicklung fur
die Blechumformung im Karos-
seriebau erhebliche Potenziale
zur nachhaltigen Prozessopti-
mierung.“

M Stabile und kosten-
optimierte Prozesse

Zentrale Aufgabe der Medi-
en fir Umformprozesse ist
die Gewdahrleistung optimaler
Umformungsperformance, d.h.
langer =~ Werkzeugstandzeiten
sowie guter Oberflachenquali-
tatund exakter MaBhaltigkeit.Je
nach Produktionsumfeld miis-
sen moderne Umformschmier-
stoffe dabei unterschiedlichen
Anforderungen, beispielsweise
in punkto Schmierung, Ablauf-
hemmung, Verhalten beim
Kleben von Blechteilen, Korro-
sionsschutz oder auch Entfern-
barkeit, gentigen, um jeweils

stabile und kostenoptimierte
Prozesse zu ermoglichen.

So ist die Automobilindus-
trie fiir die Produktion von
Fahrzeugteilen auf speziell for-
mulierteSchmierstoffeangewie-
sen, um das Potenzial moderner
Werkstoffe voll erschliefen zu
kénnen. Mit der Konzeption
und Entwicklung eines Spot-
schmierstoffes zum Einsatz
in Blechpresswerken hat sich
Oest dieser Aufgabe angenom-
men. Im hauseigenen Labor
entstand ein wasserunlésliches
Sprith- und Rollbedlungsmedi-
um, das bei Raumtemperatur
sowie bei thermischer Beauf-
schlagung bis maximal 45° C
an Pressenstraben, Einzel- und
Transferpressen vor und wiéh-
rend des Umformprozesses
genutzt werden kann. Das Pro-
dukt ist bei Lagerung sowie im
Prozess homogen und hélt im
Einsatz die Sprithdiisen funk-
tionsfahig.

»Solch eine Neuentwick-
lung basiert immer auf kontinu-
ierlicher Grundlagenforschung

Fotos und Grafik: Oest

und Erfahrungen aus dem Pra-
xiseinsatz beim Kunden. Die
Herausforderung liegt jedoch in
den umfangreichen und extrem
zeitaufwendigen Laborversu-
chen und Praxistests, die bereits
im frithen Projektstadium den
kundenspezifischen Freigabe-
routinen entsprechen miissen,”
erlautert Fritz-Otto Sinn, Pro-
duktmanager Umformschmier-
stoffe im Hause Oest.

B Umfangreiche Priif-
verfahren bereits im
Entwicklungsstadium

Fiir den Bereich Automotive
biindelt der VDA-Arbeitskreis
Umformschmierstoffe die spe-
zifischen Prozessvorgaben sei-
ner Mitgliedsunternehmen. In
Lastenheften werden die kom-
plexen  Anforderungsprofile,
die den weltweit hochsten Stan-
dards entsprechen, zusammen-
gefasst. Fur die Produktklassen
Prelube, Prelube 2, Hotmelt
und Spot Lubricant beschreibt
das VDA Lastenheft 230/213
Priifverfahren fiir Merkmale
wie Korrosionsschutz, Reibei-
genschaften, Ablaufhemmung,
Klebstoffvertraglichkeit, Ent-
fernbarkeit und Applikations-
fahigkeit.

Die Freigabe eines neuen
Umformschmierstoffes ~ nach
VDA erfordert mehrere, auf-
einander aufbauende Schritte.
BereitsimEntwicklungsstadium
muss der Schmierstoffhersteller
selbst sein Produkt aufwéndig
auf die im Lastenheft enthal-
tenen Anforderungen priifen,
um den VDA-Status 1 zu errei-
chen. Der Laborfreigabe durch
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Das umfassend ausgestattete Forschungs- und Entwicklungszentrum
von Oest bietet auf einer Gesamtfldche von etwa 700 qm optimale Vor-
aussetzungen fiir innovative Lésungen zum Nutzen der Kunden.

einen namhaften Automobil-
hersteller (Status 2) folgten im
Rahmen der Zusammenarbeit
Praxisversuche im Presswerk,
um die Leistungsfahigkeit des
Schmierstoffs  entsprechend
Lastenheft nachzuweisen. Dem
positiv absolvierten Betriebs-
versuch folgten dann GroBver-
such und Serieneinsatz (Status
3 und 4).

Zu den technischen Prii-
fungen gehorten auch Strei-

fenziehversuche in der Flach-
bahn und mit Umlenkung. Zur
Reibwertermittlung wurde der
Umformschmierstoff ~ sowohl
auf elektrolytisch verzinkten als
auch auf feuerverzinkten Fein-
blechen getestet. Untersucht
wurden Reibungszahl, maxi-
male Kontaktnormalspannung
und Einsetzen des Haftgleitef-
fektes im Vergleich zu einem
Referenzél. Die Beurteilungs-
kennwerte wurden bei Ziehge-

Optimale Umformergebnisse mit
OEST PLATINOL B 804/3 COW-1
nach

VDA Status 4

*Freigegeben und empfohlen
von fiihrenden
Automobilherstellern.

www.oestgroup.com
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Die Leistungsfdhigkeit des Schmierstoffs wurde in aufwdindigen

Tests iiberpriift

schwindigkeit von 50 mm/s und
400 mm/s ermittelt, die Werk-
zeugtemperatur betrug40° C.Im
Flachbahn-Reibversuch zeigte
sich, dass Oest Platinol B 804/
3 COW-1 eine deutliche Reib-
wertreduzierung der getesteten
Tiefziehwerkstoffe erméglicht
und das Einsetzen des Haftgleit-
effektes (,stick slip“) signifikant
verzogert. Dieses Ergebnis wie-
derholte sich auch in GroBver-
suchen, die eine Reibwertredu-
zierung bei Einsatz des neuen
Schmierstoffes auf allen in der
Blechumformung eingesetzten
Werkstoffen wie DC, DX, hoch-
feste Stdhle bis hin zu Trip 800
und Aluminium sowie insbe-
sondere eine Reduzierung von
Zinkabrieb im Umformprozess
belegten.

Bl Optimale Umform-
ergebnisse in Serie

Auch wenn der Oest Umfor-
mschmierstoff seit dem erfolg-
reichen Testlauf bei einem der
groBen Automobilhersteller in
allen seinen Presswerken im
Einsatz ist - die universelle
Freigabe fiir den Bereich Auto-
motive war damit nicht verbun-
den. Dazu missen alle im VDA
vertretenen Automobilherstel-
ler in internen Laborpriifungen
sowie Praxisversuchen den
Schmierstoff positiv beurteilen.
SchlieBlich setzt jeder OEM in
seiner Fertigung unterschied-
liche Materialien ein und nutzt
ein individuelles Handling.
Wieder folgten also zeitauf-
wiandige Tests, wobei die Her-
ausforderung vor allem in den
sich stdndig dndernden Anfor-
derungen der Metallklebstoffe,

Lackmaterialien,  Blechwerk-
stoffe sowie Werkstoffbeschich-
tungen an die Vertraglichkeit
mit dem Schmierstoff lag.

Alle Versuche in den Press-
werken hatten ein Ergebnis:
Oest Platinol B 804/ 3 COW-1
ist ohne Prozesseinschran-
kungen entfern-, verkleb- und
lackierbar - alle OEMs konn-
ten ihre Einzelfreigabe erteilen.
Im Serieneinsatz zeichnete sich
Oest Platinol B 804/ 3 COW-1
sowohl durch signifikante Ver-
minderung der Ausschussraten,
bestmogliche  Applikationsfa-
higkeit als auch verminderten
Schmierstoffverbrauch aus. Auf
allen in der Blechumformung
géngigen Werkstoffen wie ST,
DC, DX, auf hochfesten Stdh-
len und Aluminium wurden
optimale ~ Umformergebnisse
erzielt.

M Erfolgreich
im Praxistext

Die Automobilproduktion
ist heute geprdgt von immer
komplexeren Bauteilen im
Bereich des Ziehspaltes, einer
immer enger werdenden Tole-
ranzmasse und hohen Oberfla-
chenanforderungen insbeson-
dere im Bereich AuBenhautfer-
tigung. Produktmanager Fritz-
Otto Sinn zieht ein Resiimee:
,Mit unserem neuen Umform-
schmierstoff haben wir im Pra-
xiseinsatz bewiesen, dass sich
trotz dieser anspruchsvollen
Bedingungen auch schwierigste
Umformprozesse bei den Werk-
stoffen DC, DX, Trip-Stahlen
und Aluminium mit optimalen
Ergebnissen realisieren lassen.”

www.oestgroup.com



